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Porplastc C HE M I

The sports brand by viAcor,

PORPLASTIC INDOOR CEL combi

EN 14904 standardin mukainen yhdistelm&joustava lattiajarjestelma sisatiloihin. Sopii kdytettdvaksi monikayttoisissa
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tiloissa seka koulujen liikuntasaleissa.

JARJESTELMAN RAKENNE KERROSPAKSUUS 40-84 mm

viivamaali:
PORPLASTIC X8005

Elastinen maali/lakka, varillinen, matta
PORPLASTIC S6000P

Itsesilidva kerros, liuotteeton
PORPLASTIC C524 /C523/C522

Valikerros
PORPLASTIC C524 /C523/C522

Sulkukerros
PORPLASTIC L375

PORPLASTIC basic/extra matto

liima PORPLASTIC B976

! Puinen rakenne

. PORPLASTIC vaahto

Alusta:
Betoni tai asfaltti

KAYTTOKOHTEET

e Urheiluhallit

e Koulujen liikuntasalit

O, HanDBAY

e Vapaa-ajan monikayttohallit

JARJESTELMAN KUVAUS

e Jarjestelman kokonaispaksuus n. 40-84 mm
(joustava alue: comfort 38 / elite 72 / elastic 33 mm +
PEL system 3-7+2 mm)

¢ Yhdistelmé&joustava EN 14904:2015 (D) standardin
mukaisesti

¢ |HF hyvaksytty

e Lapaiseméaton

¢ Pysyvistielastinen

¢ Hyva naarmun- ja hankauksenkesto

¢ Helppo pitda puhtaana

¢ Saatavilla monissa eri vareissa

¢ Laadukas jarjestelma epatasaisille alustoille
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ASENNUS JA MENEKKI

MENEKKI
(kg/m?)
Viivamaali PORPLASTIC X8005 10-15 g per 0,1-0,2 Tela tai harja/pensseli
juoksumetri
AEB e TEELHEL L PORPLASTIC S6000P 0,12-0,14 0,05-0,1 Tela

PORPLASTIC C524/
Itsesiliava kerros PORPLASTIC C523/ 2,0-3,0 2-3 Hammaslasta
PORPLASTIC C522

PORPLASTIC C524/
Vilikerros (valinnainen) PORPLASTIC C523/ 0,4-0,8 noin 0,5 Kumilasta
PORPLASTIC C522

Sulkukerros PORPLASTIC L375 noin 0,6 0,1-0,2 Kumi- tai metallilasta
Tehdasvalmisteinen matto PORPLASTIC PEL matto Extra=vaahto . . .
. . Leikataan ja painetaan
esle=tum Cald maran liiman paalle
Liima PORPLASTIC B976 Noin 0,8 o
Vaneri Elastic: 2x9 . I
. Nidottu ja liimattu
Elastinen rakenne (puu) Comfort: 18 toisiinsa
Ristipalkki+vaneri Elite: 18+18+16
Vaahtomuovipehmuste Elastic: 15 L.
. . Asetellaan paloittain
Elastinen rakenne Vaahtomuovipehmuste Comfort: 20 .
R . tai rullataan rullasta
Kumipehmuste Elite: 20

TEKNISET TIEDOT

VOIMAN PYSTYSUUNTAINEN PALLON
ALENTUMINEN % MUODONMUUTOS mm KIMPOAVUUS

(pomppu) %

C, 1: C, X:
EN 14904:2015 (D) 55.75 3,0-5 > 90
CEL elastic
PEL 5+2 extra 40 60 4,5 95
PEL 5+2 basic 40 60 4,3 94
PEL 7+2 extra 42 61 4,1 95
PEL 7+2 basic 42 61 4,1 93
CEL comfort
PEL 5+2 extra 45 55 2,9 97
PEL 5+2 basic 45 56 3,6 95
CEL elite
PEL 3+2 extra 77 59 3,4 91
PEL 4+2 basic 78 58 3,2 92
PEL 5+2 extra 79 60 3,3 92
PEL 7+2 extra 81 61 3,5 92
PEL 7+2 basic 81 59 3,6 91

Kaikki tekniset tiedot on saatu paituotteiden testituloksien perusteella. Lopputulos saattaa poiketa annetuista arvoista, riippuen alustasta ja asennuksen olosuhteista tai
mikali kdytetdan korvaavia tuotteita.
Huom! Lisatietojen saamiseksi katso tuote-esitteet tai ota yhteyttd tekniseen neuvontaamme. Kaikki tiedot ovat likimaaraisia. Siksi jarjestelméakuvauksen nojalla ei voida
esittdd vastuuteen velvoittavia vaatimuksia. Vaikka kaikki PORPLASTIC esitteet on péivitetty sdanndllisesti, on kdyttajan vastuulla hankkia uusin julkaisu (kts. www.master-
chemicals.fi tai ota suoraan yhteytta). Julkaisun pvm: Maaliskuu 2021~ Tekninen tieto voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
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